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Перелік питань, що виносяться на вступне випробування
1 рівень. Загально-теоретичні питання
1. Становлення трибології як науки

2. Розвиток трибології в Україні

3. Основні завдання трибології

4. Основні завдання трибомеханіки

5. Види нерівностей на поверхні деталей машин

6. Методи вимірювання мікрогеометрії поверхні

7. Характеристики мікрогеометрії поверхні

8. Показники якості поверхні

9. Збитки, що спричиняються зношуванням

10. Строки служби деталей машин, що труться

11. Механічні властивості матеріалів

12. Пластичне деформування матеріалів

13. Види руйнувань

14. Релаксація напружень при терті

15. Дифузія в твердих тілах

16. Поверхнева енергія речовини

17. Адсорбція і хемосорбція на поверхні тертя

18. Адгезія і когезія

19. Функція мастильного матеріалу. Мастильна дія

20. Види мастильних матеріалів

21. Основні класи матеріалів трибо технічного призначення

22. Механо-хімічні процеси при терті твердих тіл

23. Явище масоперенесення під час тертя

24. Явище схоплювання поверхонь тертя

25. Змочування рідинами поверхонь тертя

26. Робота, що виконується силами тертя

27. Коєфіцієнт тертя. Сила тертя
28. Явище зношування матеріалів під час тертя

29. Номінальна і фактична площа контакту поверхонь

30. Взаємодія поверхонь тертя з повітрям та іншими газами

2 рівень. Базові процеси зношування
1. Контактна задача Герца

2. Контакт пружніх тіл за наявності тертя

3. Напружено-деформований стан матеріалу, навантаженого силами тертя

4. Окислення металів і сплавів під час тертя

5. Окислення тугоплавких сполук під час тертя

6. Види тертя

7. Абразивне зношування

8. Кавітація

9. Фретинг-корозія

10. Ерозійне зношування

11. Водневе зношування

12. Сутність процесу припрацювання

13. Протизносні присадки до мастил: механізми дії

14. Принципи підбору матеріалів пар тертя

15. Основні механізми зношування металевих матеріалів

16. Механізми зношування полімерних матеріалів

17. Вплив вологості і температури на зношування

18. Вплив навантаження і рівня вібрацій на зношування

19. Старіння і деградація мастильних матеріалів. Регенерація мастил

20. Правила сполучення матеріалів у вузлах тертя

21. Механо-хімічний механізм зношування

22. Втомний механізм зношування

23. Окислювальне зношування

24. Параметри, що можуть вимірюватись під час трибологічних випробувань

25. Вплив реверсивного тертя при зношуванні

26. Механічні аспекти тертя

27. Трибологічні аспекти тертя

28. Газогідроерозійне зношування

29. Схоплювання і заїдання поверхонь тертя

30. Корозійно-механічне зношування
Рівень 3. Триботехнічні матеріали і методи випробувань
1. Випробування на абразивне зношування

2. Випробування в умовах кавітації

3. Випробування на фретинг-корозію

4. Випробування мастильних матеріалів

5. Випробування за схемою «вал-площина»

6. Випробування в умовах високих температур (загальні принципи)

7. Випробування в умовах водневого зношування

8. Лазерне зміцнення поверхонь тертя

9. Хіміко-термічна обробка поверхонь тертя

10. Плазмові покриття трибо технічного призначення

11. Композиційні електролітичні покриття

12. Наплавлення і напаювання зносостійких шарів

13. Механічна обробка з метою підвищення зносостійкості

14. Електроіскрове легування поверхонь тертя
15. Антифрикційні матеріали на основі олова і свинцю

16. Антифрикційні матеріали на основі міді

17. Антифрикційні матеріали на основі алюмінію

18. Антифрикційні матеріали на основі цинку

19. Антифрикційні матеріали на основі заліза

20. Антифрикційні матеріали на основі нікелю і кобальту

21. Антифрикційні матеріали на основі тугоплавких металів і сполук

22. Антифрикційні матеріали на основі пластмас

23. Антифрикційні вуглецеві матеріали

24. Фрикційні матеріали на основі азбесту

25. Порошкові металокерамічні фрикційні матеріали

26. Вуглець-вуглецеві композиційні матеріали

27. Полімерні антифрикційні матеріали

28. Методи дослідження поверхонь тертя

29. Методи оцінювання величини зношування зразків

30. Методи оцінювання зносостійкост зразків
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